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湿拌砂浆开放时间调节剂
[bookmark: _Toc529994699][bookmark: _Toc50103330]范围
本文件规定了湿拌砂浆开放时间调节剂的术语和定义、要求、试验方法、检验及包装、标志、运输与贮存。
本文件适用于砌筑、抹灰、地面、防水及其它用途的湿拌砂浆中掺用的开放时间调节剂。
[bookmark: _Toc529994700][bookmark: _Toc529994672][bookmark: _Toc529994701][bookmark: _Toc50103331]规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的应用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 8076  混凝土外加剂
GB/T 8077  混凝土外加剂匀质性试验方法
GB/T 14684  建设用砂
GB/T 25181 预拌砂浆
JG/T 3033  试验用砂浆搅拌机
JGJ 63  混凝土用水标准
JGJ/T 70  建筑砂浆基本性能试验方法标准
[bookmark: _Toc529994702][bookmark: _Toc50103332]术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
[bookmark: _Toc50103333][bookmark: _Toc529994703]
[bookmark: _Toc50103334]开放时间  open time
[bookmark: _Toc529994710][bookmark: _Toc529994707][bookmark: _Toc529994709][bookmark: _Toc529994705]自砂浆加水搅拌起，拌合物保持可操作性、可施工性的时间。
[bookmark: _Toc50103335]
[bookmark: _Hlk10143862][bookmark: _Toc50103336]开放时间调节剂  open time modifier
[bookmark: _Hlk10143881]用于调节湿拌砂浆开放时间的外加剂。
[bookmark: _Toc50103337][bookmark: _Toc529994711]
[bookmark: _Toc50103338]基准砂浆  reference mortar
按本标准规定试验条件配制的不掺外加剂的砂浆。
[bookmark: _Toc50103339][bookmark: _Toc529994712]
[bookmark: _Toc529994713][bookmark: _Toc50103340]受检砂浆  tasted mortar
按本标准规定试验条件配制的掺开放时间调节剂的砂浆。
[bookmark: _Toc529994714][bookmark: _Toc529994720][bookmark: _Toc50103341]要求
[bookmark: _Toc50103342][bookmark: _Toc529994721]匀质性
应符合表1中规定的指标要求。
表1 匀质性指标
	项目
	指标

	
	粉状
	液体

	氯离子含量/%
	≤0.1

	密度/(g/cm3)
	-
	D＞1.1时，应控制在D±0.03；
D≤1.1时，应控制在D±0.02

	含固量/%
	-
	S＞25%，应控制在0.95 S～1.05 S；                            S≤25%，应控制在0.90 S～1.10 S

	含水率/%
	不超过生产厂控制值
	-

	细度/%
	应在生产厂控制范围内
	-

	pH值
	应在生产厂控制范围内

	总碱量/%
	不超过生产厂控制值

	注1：生产厂应在相关的技术资料中明示产品匀质性指标的控制值；
注2：对相同和不同批次之间的匀质性和等效性的其他要求，可由供需双方商定；
注3：表中的S、D分别为含固量、密度的生产厂控制值。


[bookmark: _Toc50103343]砂浆性能
应符合表2中规定的指标要求。
表2 受检砂浆性能指标
	项目
	性能指标

	[bookmark: _Hlk10144294]稠度损失率a/%
	≤25

	[bookmark: _Hlk10144434]保水率损失值a/%
	≤5

	表观密度a/%
	≥1800

	含气量/%
	≤18

	28 d抗压强度a/MPa
	不低于设计强度等级

	14 d拉伸粘结强度比b/%
	≥105

	抗压强度比/%
	7 d
	≥100

	
	28 d
	≥100

	[bookmark: _Hlk10144493]抗冻性c
	强度损失率/%
	≤25

	
	质量损失率/%
	≤5

	[bookmark: _Hlk5179887]a开放时间为9 h，当用户对开放时间有特殊要求时，由供需双方协商决定；
b适用于抹灰、防水砂浆；
c有抗冻性要求时，应进行抗冻性试验。


[bookmark: _Toc529519691][bookmark: _Toc529519692][bookmark: _Toc529519695][bookmark: _Toc529519700][bookmark: _Toc529519693][bookmark: _Toc529519705][bookmark: _Toc529519694][bookmark: _Toc50103344][bookmark: _Toc529994725]试验方法
[bookmark: _Toc50103345][bookmark: _Toc529994726]试验条件
试验室温度应控制在（20±5）℃；试验用的材料、仪器和用具的温度应该与试验室一致。
[bookmark: _Toc50103346][bookmark: _Toc529994727]试验材料
水泥
应符合 GB 8076的规定。
砂
应符合GB/T 14684中2区天然砂的规定，细度模数宜为2.6～2.8，含泥量不应大于1.0 %。
水
应符合 JGJ 63的规定。
试验配合比
砂浆的胶砂比为1:4，调整用水量使砂浆的稠度为80～90 mm。
[bookmark: _Toc50103347]砂浆搅拌
砂浆搅拌应符合下列规定：
a） 应采用符合JG/T 3033规定的试验用砂浆搅拌机；
b） 基准砂浆的搅拌应待水泥、砂干拌30 s混合均匀后，将水加入干混料中，继续搅拌180 s；
c） 受检砂浆制备时，掺粉状开放时间调节剂的受检砂浆，应将水泥、砂和开放时间调节剂干拌30s，将水倒入继续搅拌；掺液体开放时间调节剂的受检砂浆，应先将水泥、砂干拌30 s，将混有开放时间调节剂的水倒入继续搅拌。自加水开始计时，搅拌时间180 s。有特殊要求时，搅拌时间或搅拌方式也可按产品说明书的技术要求确定。
[bookmark: _Toc50103348]试件制作数量
砂浆试验项目及数量见表3。
表3 砂浆试验项目及数量
	试验项目
	砂浆类别
	项目及所需数量

	
	
	砂浆拌合
批数
	每批取样
数目
	受检砂浆
总取样数目
	基准砂浆
总取样数目

	开放时间稠度损失率
	新拌砂浆
	3批
	1个
	3个
	-

	开放时间保水率损失值
	
	3批
	1个
	3个
	-

	表观密度
	
	3批
	1个
	3个
	-

	含气量
	
	3批
	1个
	3个
	-

	抗压强度比
	硬化砂浆
	3批
	6块
	18块
	18块

	28d抗压强度
	
	3批
	6块
	18块
	-

	14d拉伸粘结强度比
	
	1批
	10块
	10块
	10块

	抗冻性
	
	1批
	12块
	12块
	-


[bookmark: _Toc50103349][bookmark: _Toc529994728]匀质性试验
[bookmark: _Hlk12026209]氯离子含量、密度、含固量、含水率、细度、pH值、总碱量按 GB/T 8077规定的方法进行测定。
[bookmark: _Toc50103350][bookmark: _Hlk5180672]砂浆性能试验
开放时间稠度损失率
开放时间稠度损失率试验应符合下列规定：
a) 初始稠度试验按JGJ/T 70的规定进行，测试完稠度的砂浆应废弃；
b) 将剩余的砂浆拌合物盛入容积不小于5 L的容量筒中，容量筒表面应用盖子覆盖，到达送检方指定的开放时间之后，将容量筒内的砂浆拌合物全部倒入砂浆搅拌机中，搅拌60 s，立即按JGJ/T 70规定的方法测定砂浆的稠度；
c) 开放时间稠度损失率应按式（1）计算，结果精确至1 %：
        …………………………（1）
式中：
——湿拌砂浆在送检方指定的开放时间的稠度损失率；
——湿拌砂浆初始稠度，单位为毫米（mm）；	
——湿拌砂浆在送检方指定的开放时间的稠度，单位为毫米（mm）。
保水率损失值
测试受检砂浆的初始保水率与指定开放时间保水率，保水率试验按JGJ/T 70的规定进行。保水率损失值按式（2）计算，结果精确至0.1 %：
          …………………………（2）
式中：
——受检砂浆保水率损失值，%；
——受检砂浆初始保水率，%；
——受检砂浆指定开放时间保水率，%。
抗压强度
抗压强度试验按JGJ/T 70的规定进行。
抗压强度比
抗压强度比按式（4）计算，结果精确至1 %：
       …………………………（4）
式中：
—— 抗压强度比；
——受检砂浆抗压强度，单位为MPa；
——基准砂浆抗压强度，单位为MPa。
14d拉伸粘结强度比
拉伸粘结强度试验按JGJ/T 70的规定进行。14 d拉伸粘结强度比按式（5）计算, 结果精确至1 %：
       …………………………（5）
式中：
——14 d拉伸粘结强度比；
——受检砂浆14 d拉伸粘结强度，单位为MPa；
——基准砂浆14 d拉伸粘结强度，单位为MPa。
抗冻性
抗冻性试验按GB/T 25181的规定进行。
[bookmark: _Toc529994735][bookmark: _Toc50103351]检验规则
[bookmark: _Toc50103352]取样与批号
点样和混合样
点样是在一次生产的产品中所取试样，混合样是三个或更多的点样等量均匀混合而取得的试样。
批号
生产厂应根据产量、生产设备条件，将产品分批编号。每一批号为100 t，不足100 t的也应该按一个批量计，同一批次的产品必须混合均匀。
取样数量
每一批次取样量不少于试验所需数量的4倍。
试样及留样
每一批次取得的试样应充分混匀，分为两等份，一份按本标准规定的项目进行试验。另一份应密封保存半年，以备复验或仲裁。
[bookmark: _Toc529994737][bookmark: _Toc50103353]检验分类
出厂检验
检验项目应包括表1匀质性中含固量、含水率、pH值、密度、细度，及表2中开放时间稠度损失率、开放时间保水率损失值。
型式检验
型式检验项目包括第4章的所有性能指标。有下列情况之一者，应进行型式检验：
a) 新产品或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
b) 正式生产后，如材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能时；
c) 正常生产时，每年至少进行一次检验；
d) 产品停产超过90 d，恢复生产时；
e) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
f) 国家质量监督机构提出进行型式试验要求时。
[bookmark: _Toc529994738][bookmark: _Toc50103354]判定规则
出厂检验判定
型式检验报告在有效期内，且出厂检验结果符合要求的，可判定为该批产品检验合格。
型式检验判定
产品经检验，检验结果全部符合中表1和表2的要求，则判断该批号产品型式检验合格。如不符合上述要求，则判断该批号产品不合格。
[bookmark: _Toc529994739][bookmark: _Toc50103355]出厂检验报告
出厂检验报告内容应包括出厂检验项目以及合同约定的其他技术要求。
[bookmark: _Toc529994740][bookmark: _Toc50103356]包装、标志、运输与贮存
[bookmark: _Toc50103357][bookmark: _Toc529994741]产品说明书
产品说明书至少应包括下列内容：
a) 生产厂名称；
b) 产品名称及类型；
c) 产品性能特点、主要成分及技术指标；
d) 适用范围；
e) 推荐掺量；
f) 执行标准；
g) 贮存条件及有效期，有效期从生产日算起；
h) 使用方法、注意事项、安全防护提示等。
[bookmark: _Toc50103358]包装
粉状产品应采用有塑料袋衬里的包装袋包装。液体样品可采用塑料桶、金属桶包装。包装净质量误差不超过1 %。也可以根据用户的要求协商决定其他包装形式。
[bookmark: _Toc529994742][bookmark: _Toc50103359]标志
产品外包装上应清晰的注明以下内容：产品名称与类型、执行标准、商标、生产厂名称、出厂编号、净质量、生产日期及产品的有效期等。
[bookmark: _Toc529994743][bookmark: _Toc50103360]运输与贮存
产品应存放在专用仓库或固定的场所妥善保管，以易于识别，便于检查和提货为原则。产品在符合标准的包装、贮存的条件下贮存期为6个月，过期应重新进行检验。
搬运时应轻拿轻放，防止破损，运输时应避免受潮。
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